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RESUMO

A qualidade da agua disponibilizada a populacdo é um ponto de grande
relevancia na atualidade, neste contexto é importante salientar que a
presenca de cloretos acima do limite estabelecido pela portaria de
consolidacdo do n°5 de 2017 do Ministério da Saude (250 mg/L) é
prejudicial a salde e pode causar, irritacdo na pele, probabilidade de
desenvolvimento de bronquite e asma, e desenvolvimento da doenca
Eczema. Mesmo ciente que a adicdo de Cloro na &gua faz parte do
processo convencional de tratamento de d4gua nas Estacdes de
Tratamento de Agua (ETAs), e da sua eficiéncia antibacteriana, por
motivos oriundos de erros humanos, processo ou descaso, hd situacoes
onde a d4gua disponibilizada a populacdo extrapola o valor maximo
permitido para cloretos. Ciente desta questao, este trabalho utilizou
adsorventes naturais como opcao para o tratamento de &guas ricas em
cloretos. Dentre as vantagens do uso dos adsorventes, destacam-se a
sustentabilidade, viabilidade econdmica e abundancia na natureza, neste
trabalho em especifico o adsorvente utilizado foi o sabugo do milho,
subproduto de solida abundancia na regidao oeste da Bahia, comumente
utilizado na producao de racao animal, plantio direto ou descartado em
feiras livres, a aplicacao do sabugo de milho como adsorvente representa
uma forma sustentavel e de facil aplicabilidade, para uso em tecnologias
alternativas para tratamento de 3agua, e outra fonte econOmica para
pessoas que comercializam os produto. A estratégia metodolégica
utilizada na pesquisa foi baseada em experimentos com diferentes
percentuais massicos do adsorvente, sabugo, 300, 500 e 800 gramas em
uma solucao contento 4,8 mg/L de cloretos, entao verificou-se a
capacidade de adsorcao em triplicata. A remocao foi quantificada e
calculada, por meio do equipamento Colorimetro e pela formula da
extracao percentual, e os resultados mostram que o sabugo tem potencial
na adequacdo de ions cloretos, e a remocdo aumentou de forma
diretamente proporcional a proporcdo massica do adsorvente 17%, 25% e
40%, logo o adsorvente natural sabugo de milho pode ser uma alterativa
para adequacdo dos niveis de cloreto em aguas tratadas.
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