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RESUMO  

A argila paligorskita é um excelente adsorvente natural de graxas, óleos e contaminantes de 
metais pesados. O interesse no seu uso em pesquisas se dá por possuir uma estrutura 
peculiar: morfologia fibrosa; forma alongada das partículas; existência de microporos e 
espaços ocos na forma de canais; estruturas cristalinas em camada
superficial específica. O objetivo desta foi buscar na literatura, em especial
dissertações que abordassem o uso da paligorskita com modificações na sua área 
superficial especifica (ASE), embasando a pesquisa da dissertação em desenvolvimento, 
que usará amostras de paligorskita provenientes de uma nova frente de lavra da região de 
Guadalupe, Piauí. Consistiu em um levantamento bibliográfico de trabalhos acadêmicos, 
como artigos e teses publicados entre 2002 e 2019. Na busca, fez
com descritores nas línguas portuguesa e inglesa como: “propriedades área superficial”, 
“atapulgite surface área”, “aplicações da atapulgita”, “aplicações da paligorskita”, 
propriedades da paligorskita” nas plataformas: 
Science Directive, através do  portal da Coordenação de  Aperfeiçoamento de Pessoal  de 
Nível Superior (CAPES), além do Google Acadêmico. Obteve
de dados com 31 trabalhos acadêmicos, sendo 20 artigos e 11 dissertações. Destes, foram 
selecionadas 18 publicações, correspondendo a 58% do acervo encontrado, que abordaram 
algum tipo de modificação química para obtenção de um produto. Desta  forma, a partir da 
análise dos resultados, foi possível identificar que amostras de paligorskita eram submetidas 
às seguintes técnicas de ativação e modificação: tratamentos  de organofi
ácida e pilarização, as mais comuns reportadas na literatura científica. Conclui
paligorskita possui um conjunto de fatores atrativos para pesquisas acadêmicas: matéria
prima de baixo custo e apresentar, ainda que na forma 
específica favorável, variando entre 125 m²/g e 250 m²/g; alta capacidade de sorção
considerada “terra fuller”; inércia química; manutenção das propriedades tixotrópicas na 
presença de eletrólitos e considerável poder des
descoberta de novas  propriedades físicas e químicas da matéria
contribuindo de maneira exitosa 
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A argila paligorskita é um excelente adsorvente natural de graxas, óleos e contaminantes de 
metais pesados. O interesse no seu uso em pesquisas se dá por possuir uma estrutura 

sa; forma alongada das partículas; existência de microporos e 
espaços ocos na forma de canais; estruturas cristalinas em camadas; considerável área 
superficial específica. O objetivo desta foi buscar na literatura, em especial

bordassem o uso da paligorskita com modificações na sua área 
embasando a pesquisa da dissertação em desenvolvimento, 

que usará amostras de paligorskita provenientes de uma nova frente de lavra da região de 
nsistiu em um levantamento bibliográfico de trabalhos acadêmicos, 

como artigos e teses publicados entre 2002 e 2019. Na busca, fez-se uso das combinações 
com descritores nas línguas portuguesa e inglesa como: “propriedades área superficial”, 

rface área”, “aplicações da atapulgita”, “aplicações da paligorskita”, 
propriedades da paligorskita” nas plataformas: Scientific Electronic Library Online

, através do  portal da Coordenação de  Aperfeiçoamento de Pessoal  de 
el Superior (CAPES), além do Google Acadêmico. Obteve-se como resultado, um banco 

de dados com 31 trabalhos acadêmicos, sendo 20 artigos e 11 dissertações. Destes, foram 
selecionadas 18 publicações, correspondendo a 58% do acervo encontrado, que abordaram 
algum tipo de modificação química para obtenção de um produto. Desta  forma, a partir da 
análise dos resultados, foi possível identificar que amostras de paligorskita eram submetidas 
s seguintes técnicas de ativação e modificação: tratamentos  de organofilização, ativação 

ácida e pilarização, as mais comuns reportadas na literatura científica. Conclui
paligorskita possui um conjunto de fatores atrativos para pesquisas acadêmicas: matéria
prima de baixo custo e apresentar, ainda que na forma in natura, uma  área superficial 
específica favorável, variando entre 125 m²/g e 250 m²/g; alta capacidade de sorção
considerada “terra fuller”; inércia química; manutenção das propriedades tixotrópicas na 
presença de eletrólitos e considerável poder descorante. Estas características 
descoberta de novas  propriedades físicas e químicas da matéria-prima em estudo, 

de maneira exitosa para diversificadas aplicações industriais. 

perficial; Adsorventes; Sorção. 
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A argila paligorskita é um excelente adsorvente natural de graxas, óleos e contaminantes de 
metais pesados. O interesse no seu uso em pesquisas se dá por possuir uma estrutura 

sa; forma alongada das partículas; existência de microporos e 
; considerável área 

superficial específica. O objetivo desta foi buscar na literatura, em especial, artigos e 
bordassem o uso da paligorskita com modificações na sua área 

embasando a pesquisa da dissertação em desenvolvimento, 
que usará amostras de paligorskita provenientes de uma nova frente de lavra da região de 

nsistiu em um levantamento bibliográfico de trabalhos acadêmicos, 
se uso das combinações 

com descritores nas línguas portuguesa e inglesa como: “propriedades área superficial”, 
rface área”, “aplicações da atapulgita”, “aplicações da paligorskita”, 

Scientific Electronic Library Online (Scielo), 
, através do  portal da Coordenação de  Aperfeiçoamento de Pessoal  de 

se como resultado, um banco 
de dados com 31 trabalhos acadêmicos, sendo 20 artigos e 11 dissertações. Destes, foram 
selecionadas 18 publicações, correspondendo a 58% do acervo encontrado, que abordaram 
algum tipo de modificação química para obtenção de um produto. Desta  forma, a partir da 
análise dos resultados, foi possível identificar que amostras de paligorskita eram submetidas 

lização, ativação 
ácida e pilarização, as mais comuns reportadas na literatura científica. Conclui-se que, a 
paligorskita possui um conjunto de fatores atrativos para pesquisas acadêmicas: matéria-

, uma  área superficial 
específica favorável, variando entre 125 m²/g e 250 m²/g; alta capacidade de sorção, sendo 
considerada “terra fuller”; inércia química; manutenção das propriedades tixotrópicas na 

corante. Estas características favorecem a 
prima em estudo, 
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