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RESUMO 

O aproveitamento de resíduos do processo de extração do granito tem aumentado com o 
passar dos anos, pois esses rejeitos podem causar inúmeros impactos ao meio ambiente 
além de provocar danos à saúde. Com isso, se faz necessária buscas alternativas e viáveis 
para o seu destino final. Neste contexto, o aproveitamento desses rejeitos tem sido 
pesquisado ultimamente como fonte de matéria prima para a fabricação de diversos 
produtos e materiais no ramo tecnológico. Existem pesquisas que utilizam o resíduo de 
granito como carga em compósitos de resina epóxi. Estes estudos tem mostrado que a 
adição do granito em compósitos poliméricos resultou na melhoria das características e nas 
propriedades mecânicas do mesmo. O tamanho e a distribuição das partículas de granito, 
assim como a viscosidade da resina polimérica afetam grandemente a homogeneidade 
estrutural dos compósitos. Baseado nesses estudos, o objetivo deste trabalho foi 
caracterizar partículas de granito, que serão usados como carga em compósitos de resina 
epóxi, em relação aos seus parâmetros de tamanho e forma utilizando-se de ensaios não 
destrutivos. As técnicas de análise quantitativa de imagens desempenham um papel de 
grande importância, em virtude de acessar e medir diretamente características da morfologia 
de partículas. A partir de imagens capturadas por microscopia óptica, foi proposta uma 
metodologia de caracterização baseada no processamento e análise de imagens associado 
a metodologia estatística. As imagens obtidas foram analisadas e processadas com o auxílio 
do software público ImageJ. Na metodologia proposta foram utilizadas técnicas de análises 
qualitativas e quantitativas. Foram obtidos como resultados, a identificação das formas 
(circularidade e fator de forma) e determinação da distribuição de tamanho (diâmetro de 
Feret e área) das partículas de granito. Dessa forma, foi possível caracterizar a morfologia 
das partículas de granito e os resultados obtidos com a metodologia proposta. Sendo assim, 
as partículas poderão ser usadas na otimização do processo na obtenção de compósitos 
que utilizam o resíduo de granito, bem como na compreensão do comportamento das 
propriedades dos mesmos.  
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