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RESUMO  

A fim de desenvolver aditivos alimentícios visando obtenção de vitaminas com melhor 
estabilidade térmica, o presente trabalho utiliza como matriz um hidróxido duplo lamelar 
intercalado com vitaminas, cuja fórmula geral é Zn0,75Al0,25(OH)2(vitamina)0,25.2H2O, sendo 
utilizadas as vitaminas: L1, B3 e B5. Para a síntese, foi utilizado o método de co-precipitação, 
a temperatura ambiente, adicionou-se a solução de nitrato de zinco e nitrato de alumínio 
(Dinâmica – PA) à solução do sal da vitamina, em vigorosa agitação. A correção do pH é feita 
com a adição de NaOH 1 mol/L, até atingir pH 7,7, permanecendo em agitação por 24 horas. 
Posteriormente, centrifugou-se o precipitado e lavou-se até eliminar todo excesso de vitamina, 
sendo seco em estufa a 40˚C. Os sólidos resultantes da intercalação foram caracterizados 
por espectroscopia vibracional na região do Infravermelho com transformada de Fourier 
(FTIR) e por difratometria de raios X. Comprova-se que a vitamina L1 está intercalada, visto 
que o produto apresenta distância basal de 13,4 Å, o que corrobora com a intercalação de 
uma monocamada da vitamina entre as lamelas, uma vez que o tamanho da vitamina L1 e da 
lamela são de aproximadamente 6,0 Å e 4,8 Å. Observa-se, por meio da espectroscopia 
vibracional no infravermelho, bandas características da vitamina L1, como a presença de 
bandas característica de amina primária N-H em 3130 e 3294 cm-1 e os estiramentos 
simétricos e assimétricos do ânion carboxilato em 1650-1550 cm-1, corroborando o observado 
pelo DRX. A distância basal calculada para o produto de intercalação com a vitamina B3 foi 
de 15,4 Å que corresponde à intercalação de uma bicamada da vitamina entre as lamelas, 
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uma vez que o tamanho da vitamina B3 é de aproximadamente 4,4 Å. Nos espectros do 
infravermelho são observadas bandas características de C=C de anel aromático em 1600 e 
1465 cm-1 e também estiramento simétrico e assimétrico 1650-1550 cm-1, referente ao 
grupamento COO-. Não foi observada a intercalação da vitamina B5, uma vez que não nota-
se um aumento da distância basal. Entretanto, os espectros de infravermelho apresentam 
bandas características da vitamina, de deformação angular de N-H na região de 1640 a 1550 
cm-1 e os estiramentos simétricos e assimétricos do ânion carboxilato em 1650 e 1550 cm-1, 
o que sugere que a mesma encontra-se adsorvida às lamelas. Por meio dos ensaios térmicos, 
observou-se que a vitamina L1 inicia sua decomposição em aproximadamente 129 °C e com 
a intercalação passou a degradar em 389 °C. Já a vitamina B3 pura inicia sua decomposição 
térmica em 155 °C e, após a intercalação, a decomposição inicia-se em aproximadamente 
330 °C. Com isso pode-se concluir que as vitaminas L1 e B3, encontram-se intercaladas 
resultando em uma melhora da estabilidade térmica de 260 °C e 175 °C para as vitaminas L1 
e B3, respectivamente. Logo, os híbridos organo-inorgânicos obtidos possuem propriedades 
nutracêuticas e significativa melhora na estabilidade térmica, sendo adequados para possíveis 
aplicações na indústria de alimentos. 
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