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RESUMO

Durante muitos anos a cavidade oral foi utilizada como um local para a entrega de farmacos, e,
atualmente, mais de 70% dos medicamentos comercializados estdo disponiveis na forma de sistemas
farmacéuticos para administracdo oral (SILVA, BRITO, 2016). Uma grande parte dos medicamentos é
administrada sob a forma de comprimidos, granulos, pés e liquidos. Pesquisadores tem desenvolvido
substitutos as tradicionais pilulas com foco em pacientes geriatricos e pediatricos. Assim, na Ultima
década, os filmes poliméricos de dissolugdo oral tém recebido destaque na indistria farmacéutica para
aplicagdes bucais. Além de serem facilmente administrados, o insumo farmacéutico ativo incorporado
é absorvido pela mucosa bucal, evitando a degradacdo enzimatica no trato gastrointestinal. A gelatina,
a hidroxipropilmetilcelulose e a quitosana séo alguns dos polimeros que podem constituir tais filmes.
Diversas formas de producdo dos filmes poliméricos, a base de polimeros naturais e sintéticos estdo
sendo estudadas, com e sem Insumo Farmacéutico Ativo - IFA, na tentativa de melhorar a eficiéncia
terapéutica, protecdo contra o ambiente externo e/ ou controlar a libera¢do do IFA no érgdo alvo. Diante
do exposto, 0 objetivo desse trabalho foi produzir e caracterizar filmes de dissolucéo rapida produzidos
com diferentes percentuais de quitosana com gelatina e Hidroxipropilmetilcelulose — HPMC com
gelatina incorporados com o 6leo de Copaiba como insumo Farmacéutico ativo. Os filmes foram
produzidos por impressdo 3D com secagem por meio de emissdo de luz ultra violeta. Os resultados
mostraram a factibilidade da producéo dos filmes de dissolugéo rapida compostos por HPMC:Gelatina
incorporando 6leo de copaiba. Os filmes dissolveram completamente em meio similar a saliva em menos
de 60 segundos. As propriedades mecénicas foram comparadas aos filmes comerciais onde constatou-
se que filmes de quitosana com gelatina possuem maior resisténcia a tragdo, mesmo possuindo as
mesmas espessuras que os comerciais e o filme com HPMC e gelatina. Este trabalho mostrou que é
possivel produzir filmes de dissolucgdo oral rapida contendo 6leo resina de copaiba.
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