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RESUMO

A utilizacdo de residuos de rochas ornamentais como carga em compositos de matriz
polimérica contribui para mitigar impactos ambientais e econdmicos causados pelo descarte
inadequado destes residufos. A viabilizacdo do uso de residuos como carga em matriz
polimérica implica no conhecimento das caracteristicas dos compa@sitos obtidos, o que é de
extrema importancia para identificar as suas possiveis aplicacdes. Sendo assim, o presente
trabalho utilizou-se do granito inicialmente na forma de agregado minusculos, cuja preparacao
foi feita em moagem em moinho de martelos e de alta energia para a obtencéo do granito em
po, posteriormente separado por agitador mecénico em trés tipos de granulometria: retida em
270 mesh; passante em 270 mesh e retida em 325 mesh e passante em 325 mesh. Apds
essas etapas, o material cominuido foi caracterizado por difracdo a laser. Em seguida foram
preparados os compésitos, com reforco de granito nas trés diferentes granulometrias. O
granito foi adicionado ao éter diglicidico de bisfenol A (DGEBA) com o agente de cura a base
de amina cicloalifatica. As amostras foram preparadas a temperatura ambiente e as misturas
foram curadas por 24 horas. Apés curadas, uma pequena por¢ao de p6 fino de cada amostra
foi preparada. As amostras dos compdésitos pulverizadas foram caracterizadas via
espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) e as reac¢des quimicas
suspeitas de ocorrer durante a modificacdo da resina epoxi foram monitoradas e avaliadas.
Os resultados de difracéo a laser das amostras de granito apresentam curva bimodal, ou seja,
apontam duas populagfes de particulas para cada analise feita e pode-se verificar que as
duas popula¢des de menor e maior tamanho, correspondentes as regides inferior e superior,
respectivamente, apresentam as mesmas variagdes de tamanho de particulas. Os espectros
de infravermelho dos compdésitos granito-epoxi obtidos ndo mostraram a existéncia de uma
reagdo quimica entre o granito e a resina epoxi.
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