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RESUMO

A reciclagem de pneus inserviveis trata-se de um grande desafio, mesmo nos dias atuais.
Quando dispostos de maneira irregular, podem ser causadores de diversos problemas
socioambientais. Encontrar uma forma viavel de reciclagem que proporcione sua aplicagédo
em bens de consumo para aplicacdes tecnolégicas esbarra em barreiras tais como o
controle do nivel de degradacdo envolvido durante todo o processo de reciclagem. Uma
forma de reciclagem considerada ecologicamente correta € a aplicacdo das micro-ondas,
uma forma fornecimento de energia capaz de quebrar as ligagfes cruzadas presentes na
borracha de pneu (resultantes do processo de vulcanizacdo), fornecendo assim maior
liberdade as cadeias e a possibilidade de que possa ser reprocessada e remoldada. Tal
processo € conhecido como desvulcanizagdo. Dessa forma, no presente trabalho, borracha
de pneu proveniente da banda de rodagem de pneu de caminhao foi desvulcanizada em um
forno de micro-ondas residencial adaptado em diferentes tempos de exposicdo, e as
amostras desvulcanizadas foram revulcanizadas em prensa hidraulica aquecida, de acordo
com suas propriedades reométricas, visando analisar as propriedades dos materiais
revulcanizados. As andlises térmicas e quimicas demonstraram diferentes niveis de
degradacdo das fases borracha que compdem a borracha de pneu (borracha natural e
borracha de estireno butadieno), dependendo do tempo de exposi¢édo durante o processo de
desvulcanizacdo em micro-ondas. Em especial, os resultados demonstraram a alteracédo na
composicao e estrutura quimica dos materiais, como resultado do processo de reciclagem
adotado. As aplicagbes de um dado bem consumo sdo consequéncias de suas propriedades
como um todo. Assim, é de extrema relevancia a ciéncia e engenharia de materiais analisar
com profundidade as consequéncias de cada etapa de reciclagem num dado material
reciclado, visando sua aplicagcdo como matéria prima na obtencdo de novos bens de
consumo, sem gastos e perdas desnecessarias durante o processo, para que o0 processo de
reciclagem seja considerado verdadeiramente sustentavel.
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