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RESUMO

A escama de peixe tildpia da espécie Oreochomis niloticus apresenta as caracteristicas do
tipo elasmoéide (cicloide), devido sua elasticidade. A caracterizacdo e a morfologia das
escamas de peixes constituem de duas regibes: (i) uma formada de matriz extracelular que é
parte organica, chama-se de colageno tipo 1, cuja é uma proteina abundante em vertebrados,
(ii) a hidroxiapatita (parte inorganica), cuja composicao [Caio(POa4)s(OH). e/ou Cas(PO4)sOH].
O objetivo do presente trabalho foi verificar a capacidade de adsor¢cdo do material (escamas
de peixe) em solugdes do corante (cristal violeta, CV) utilizando um planejamento fatorial com
0 uso do Statistica 7. As escamas de peixe Tilapia foram coletadas em um supermercado local
da cidade de Breves-Para. O processo de preparo das escamas de peixe consiste em lava-
se com 4gua da torneira (3 vezes), em seguida lava-se com agua destilada (3 vezes), logo
apos, coloca-se para ser secada em estuda a 80 °C por 4 horas, e tritura-se em um liquidador
doméstico da marca Arno, por fim peneira-se a 250 mesh e obter-se as escamas de peixe em
forma de po6, posteriormente, utiliza-se para adsor¢cdo do corante (cristal violeta, CV). As
escamas e peixe naturais foram caracterizadas pelas analises de difracdo de raios-X (DRX) e
infravermelho de transformada de Fourier (IVTF). O planejamento fatorial (PF) para a
adsorcao do CV nas escamas de peixe natural foi realizado com o estudo de um planejamento
fatorial 22 e 3 repeticdes no ponto central, sendo 2** (k-p) standard designs (Box, Hunter, &
Hunter). As variaveis estudadas foram: concentragdo do CV (9 mg/L, 12 mg/L e 15 mg/L),
massa do adsorvente (50 mg, 100 mg e 150 mg) e o tempo de contato entre as escamas de
peixe e o corante (CV) foram de 2 min, 4 min e 6 min, respectivamente, as variaveis: minima
(-1), ponto central (0) e maxima (+1) correspondente ao PF. Os experimentos de adsorgcéo
foram realizados em batelada, com 10 mL das solu¢cdes aquosas de cristal violeta,
temperatura de 25 °C, agitacdo de 100 rpm e pH igual a 5. O resultado obtido para a adsorcdo
foi q (mg/g). Pela andlise de difragéo de raios-X foi analisador que o material apresenta picos
de difracdo referentes a apatita e hidroxiapatita, 0 que € caracteristico com a composi¢ao
guimica do material. Da mesma forma, que o IVTF observa picos caracteristicos de
hidroxiapatita. A otimizagdo das condi¢cbes de adsor¢gdo em batelada foi realizada utilizando-
se um planejamento fatorial (n = 11 experimentos). Depois da otimizacdo das condicdes de
adsorcdo em batelada, verifica-se através do estudo do PF, que a capacidade de adsorcdo
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mais elevada foi igual a 309,08 mg/g nas seguintes condi¢c8es adsortivas: 15 mg/L de CV, 50
mg da massa das escamas de peixe natural, tempo de 4 minutos, pH igual a 5, temperatura
de contato do adsorvato com o adsorvente igual a 25 °C e agitagédo de 100 rpm. Dessa forma,
as escamas de peixe natural podem ser utilizadas para descontaminacéo de efluentes téxteis
contendo corante cristal violeta.
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