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RESUMO  

A constante evolução tecnológica e do homem pode ser observada em diversas áreas do 
conhecimento e, este avanço, é fruto da capacidade do indivíduo de explorar o mundo a fim 
de suprir as suas necessidades, das quais, uma delas é a própria moradia do mesmo. Com 
isso, a modernização de técnicas construtivas e o desenvolvimento de novos materiais, 
tornou-se possível a execução de importantes construções. Onde, na concepção das 
construções, o concreto é o material em que mais foi e é empregado nas edificações de 
pequeno porte, como residências, e até em grandes obras, como viadutos, pontes, entre 
outros, dos quais necessitam de grandes resistências aos esforços solicitantes. O concreto é 
um material de construção civil que provém da mistura, em proporção adequada de 
aglomerante, agregados e água, que por sua vez, é altamente aplicado cabido à sua 
durabilidade, facilidade em adquirir diversas formas, seja em objetos estruturais ou não 
estruturais. É um material que tem a viabilidade da inserção de resíduos em misturas à base 
de cimento que é uma colaboração a construção civil para a reutilização de resíduos 
prejudiciais ao meio ambiente, onde possuem um certo potencial de uma melhora no 
desempenho dos materiais com sua adição. Outro material muito utilizado em obras de 
construção civil é o vidro, porém, sua finalidade dá-se na parte do acabamento dessas obras. 
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O vidro é um material que deriva do silicato e demais materiais inorgânicos. Este material se 
tornou indispensável graças as suas características, que são: dureza, isolamento acústico e 
térmico, durabilidade, recursos abundantes na natureza, é reciclável, entre outros. Sabe-se 
que um dos principais problemas da sociedade contemporânea é a destinação dos resíduos 
gerados pela mesma, neste cenário pode-se evidenciar o descarte de resíduos de vidro. 
Portanto, uma alternativa a fim de reutilizar este material, foi a inserção do mesmo na 
confecção de concreto na construção civil visto que, é um material em demasiada abundância 
no corpo social. O objetivo da presente pesquisa, portanto, foi verificar a viabilidade da 
inserção de pó de vidro comum e temperado na substituição parcial da areia como agregado 
miúdo em corpos de prova, verificando-se o possível ganho de resistência à compressão. 
Após a confecção desses corpos de prova, os mesmos foram submetidos ao ensaio de 
resistência à compressão, uma vez que a compressão é a maior característica mecânica do 
concreto. A partir dos resultados obtidos, pôde ser observado que mesmo não capeados, os 
corpos de prova obtiveram um aumento significativo na sua característica mecânica, ou seja, 
em sua resistência à compressão, quando o mesmo teve uma porcentagem igual ou maior a 
20% de vidro em sua composição. Com isso, foi possível comprovar um possível destino para 
esses resíduos de vidro: na fabricação de concretos onde, além de estar economizando em 
relação a porcentagem de areia que não será utilizada, estarão reutilizando esses resíduos, 
visto que o descarte deste material diminuirá em aterros e/ou possíveis lixões, ajudando assim 
o meio ambiente, uma vez que eles terão uma nova finalidade  
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